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REGULAMENTUL (UE) NR. 1179/2012 AL COMISIEI
din 10 decembrie 2012

de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticld inceteazd si mai fie
deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului

COMISIA EUROPEANA,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

avand in vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului
European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind
deseurile si de abrogare a anumitor directive (!), in special
articolul 6 alineatul (2),

intrucat:

(1) Dintr-o evaluare a mai multor fluxuri de deseuri reiese cd
pietele de reciclare a cioburilor de sticld ar beneficia de pe
urma elabordrii unor criterii specifice de determinare a
conditiilor in care cioburile de sticld obtinute din deseuri
nu mai constituie deseuri. Aceste criterii trebuie si
asigure un nivel ridicat de protectie a mediului §i nu
trebuie sd aducd atingere clasificdrii cioburilor de sticld
ca deseuri de citre tdri terte.

(2)  Diverse rapoarte ale Centrului Comun de Cercetare al
Comisiei Europene au demonstrat ci existd o piatd si
cerere ca cioburile de sticld sd fie utilizate ca materie
primd in industria producitoare de sticld. Prin urmare,
cioburile de sticld trebuie sd fie suficient de pure si si
corespundd  standardelor sau specificatiilor aplicabile
formulate de industria producitoare de sticla.

(3)  Criteriile de determinare a conditiilor in care cioburile de
sticld inceteazd si mai fie deseuri trebuie si asigure ci
cioburile care rezultd din operatiunea de recuperare
respectd cerintele tehnice din industria producitoare de
sticld, sunt in conformitate cu legislatia in vigoare si cu
normele aplicabile produselor si nu au efecte globale
nocive asupra mediului sau a sindtdtii umane. Rapoartele
Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene au
demonstrat ci criteriile propuse pentru deseurile utilizate
ca materie primd in operatiunea de recuperare, pentru
procesele si tehnicile de tratare, precum si pentru
cioburile de sticld care rezultd din operatiunea de recu-
perare indeplinesc obiectivele respective deoarece trebuie
sd ducd la productia de cioburi fird proprietiti peri-
culoase si cu cit mai putini compusi care nu sunt de
sticld.

(4 Pentru a asigura respectarea criteriilor, este oportun s se
prevadd publicarea informatiilor despre cioburile de sticld
care inceteazd si mai fie deseuri si implementarea unui
sistem de gestionare.

(5)  Pentru a permite operatorilor si adapteze criteriile de
determinare a conditiilor in care cioburile de sticld
inceteazd s mai fie deseuri, este oportun si se prevadd
o perioadd rezonabild de tranzitie inainte de aplicarea
prezentului regulament.

(6)  Masurile prevdzute de prezentul regulament sunt in
conformitate cu avizul comitetului instituit prin
articolul 39 din Directiva 2008/98/CE,

() JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect

Prezentul regulament stabileste criteriile de determinare a
conditiilor in care cioburile de sticld destinate productiei de
substante sau articole din sticldi in procesele de retopire
inceteazd si mai fie deseuri.

Articolul 2
Definitii

In sensul prezentului regulament, se aplici definitiile previzute
de Directiva 2008/98/CE.

De asemenea, se aplicd urmatoarele definitii:

1. ,cioburi de sticld” inseamna cioburi rezultate din recuperarea
deseurilor de sticl3;

2. ,detindtor’ inseamnd persoana fizicd sau juridici aflatd in
posesia cioburilor de sticld;

3. ,producdtor” inseamnd detindtorul care transferd cioburi de
sticld altui detindtor pentru prima datd ca cioburi de sticld
care nu mai constituie deseuri;

4. ,jimportator” inseamnd orice persoand fizicd sau juridicd
stabilitd pe teritoriul Uniunii care introduce pe teritoriul
vamal al Uniunii cioburi de sticld care nu mai constituie
deseuri;

5. ,personal calificat” inseamnd personalul care este calificat, in
virtutea experientei ori a pregdtirii, s monitorizeze si sd
evalueze proprietdtile cioburilor de sticl3;

6. ,inspectie vizuald” inseamnd inspectarea cioburilor de sticld
din toate componentele unui transport, cu ajutorul simturilor
umane sau a oricdror echipamente nespecializate;

7. ,transport” inseamnd un lot de cioburi de sticld care urmeazi
a fi livrate de la un producitor la un alt detindtor si care
poate fi prezent in una sau mai multe unititi de transport,
precum containerele.

Articolul 3
Criterii privind cioburile de sticld

Cioburile de sticld inceteazd sd mai fie deseuri dacd, la trans-
portul de la un producitor la alt detindtor, sunt indeplinite toate
conditiile urmitoare:

1. cioburile care rezultd din operatiunea de recuperare respectd
criteriile stabilite in anexa I sectiunea 1;

2. deseurile folosite ca materie primd pentru operatiunea de
recuperare respectd criteriile stabilite in anexa I sectiunea 2;
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3. deseurile folosite ca materie primd pentru operatiunea de
recuperare au fost tratate in conformitate cu criteriile
stabilite in anexa I sectiunea 3;

4. producitorul indeplineste cerintele stabilite la articolele 4
si 5;

5. cioburile de sticld sunt destinate productiei de substante sau
articole din sticld in procese de retopire.

Atticolul 4
Declaratia de conformitate

(1)  Producitorul sau importatorul trebuie sd emitd, pentru
fiecare transport de cioburi de sticld, o declaratie de confor-
mitate care respectd modelul stabilit in anexa II.

(2)  Producitorul sau importatorul transmite declaratia de
conformitate urmatorului detindtor al transportului de cioburi
de sticld. Producitorul sau importatorul pastreazd o copie a
declaratiei de conformitate timp de cel putin un an de la data
emiterii sale si o pune la dispozitia autoritdtilor competente la
cererea acestora.

(3)  Declaratia de conformitate poate si fie in format elec-
tronic.

Atticolul 5
Sistemul de gestionare

(1)  Producitorul trebuie si implementeze un sistem de
gestionare care si poatd demonstra conformitatea cu criteriile
mentionate la articolul 3.

(2)  Sistemul de gestionare trebuie si includd un set de
proceduri documentate referitoare la fiecare dintre urmdtoarele
aspecte:

(a) monitorizarea calititii cioburilor de sticli care rezultd din
operatiunea de recuperare, conform sectiunii 1 din anexa I
(inclusiv prelevarea si analiza probelor);

(b) controlul de acceptare a deseurilor utilizate ca materie primd
pentru operatiunea de recuperare, conform sectiunii 2 din
anexa [;

(c) monitorizarea proceselor si tehnicilor de tratare descrise in
sectiunea 3 din anexa [;

(d) feedback de la clienti referitor la respectarea cerintelor de
calitate aplicabile cioburilor de sticld;

(e) inregistrarea rezultatelor monitorizdrii realizate in temeiul
literelor (a)-(c);

(f) revizuirea si imbundtdtirea sistemului de gestionare;
(g) formarea personalului.

(3)  Sistemul de gestionare trebuie sd prevada in egald masurd
cerintele specifice de monitorizare stabilite in anexa I pentru
fiecare criteriu.

(4)  Un organism de evaluare a conformitdtii, astfel cum este
definit in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului
European si al Consiliului ('), care a obtinut acreditare in confor-
mitate cu respectivul regulament, sau un verificator de mediu,
astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (20) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European si
al Consiliului (3), care este acreditat sau autorizat in confor-
mitate cu regulamentul in cauzd, trebuie sd verifice faptul cad
sistemul de gestionare respectd cerintele prezentului articol.
Verificarea trebuie efectuatd o datd la trei ani. Se considerd cd
numai verificatorii cu urmdtoarele domenii de acreditare sau
licentd pe baza codurilor NACE, astfel cum se specificd in Regu-
lamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European si al
Consiliului (%) au suficientd experientd specifici pentru a efectua
verificarea mentionatd in prezentul regulament:

— * Cod NACE 38 (activitdti de colectare, tratare si eliminare a
deseurilor; activitdti de recuperare a materialelor reciclabile);
sau

— * Cod NACE 23.1 (fabricarea sticlei si a articolelor din
sticld).

(5)  Importatorul solicitd furnizorilor sii sd pund in aplicare
un sistem de gestionare care s respecte cerintele alineatelor (1),
(2) si (3) din prezentul articol si care a fost verificat de un
verificator extern independent.

Sistemul de gestionare al furnizorului trebuie sa fie certificat fie
de un organism de evaluare a conformitatii care este acreditat de
un organism de acreditare evaluat cu succes, la randul sdu, inter
pares pentru aceastd activitate de organismul recunoscut in
temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008,
fie de un verificator de mediu acreditat sau autorizat care este
acreditat sau autorizat de un organism de acreditare sau de
autorizare, in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
1221/2009, care face, de asemenea, obiectul unor evaludri
inter pares, in conformitate cu articolul 31 din regulamentul
respectiv.

Verificatorii care doresc si opereze in tdri terte trebuie si obtind
o acreditare sau o autorizare specificd, in conformitate cu speci-
ficatiile stabilite in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau in
Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 si in Decizia 2011/832/UE
a Comisiei (¥).

(6)  Producdtorul permite accesul autorititilor competente la
sistemul de management la cererea acestora.

Articolul 6
Intrarea in vigoare

Prezentul regulament intrd in vigoare in a doudzecea zi de la
data publicdrii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplicd de la 11 iunie 2013.

L 218, 13.8.2008, p. 30.
L 342, 22.12.2009, p. 1.
L 393, 30.12.2006, p. 1.
L 330, 14.12.2011, p. 25.
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Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplicd direct in toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2012.
Pentru Comisie

Pregedintele
José Manuel BARROSO



ANEXA 1

Criterii privind cioburile de sticli

Criterii

Cerinte de automonitorizare

Sectiunea 1. Calitatea cioburilor de sticli care rezulti din operatiunea de recuperare

1.1. Cioburile de sticld trebuie sd fie in conformitate cu specificatiile clientului, specificatiile | Personalul calificat trebuie s verifice cd fiecare transport este conform cu specificatiile corespunzitoare.
unei industrii sau cu un standard de utilizare directd in productia de substante sau
articole din sticld prin retopire in instalatiile de productie a sticlei.
1.2. Continutul urmdtoarelor componente care nu sunt din sticld trebuie sd fie: Personalul calificat trebuie sd efectueze o inspectie vizuald a fiecdrui transport.
— metale feroase: < 50 ppmy; La intervale adecvate i revizuite, in cazul in care au loc modificari semnificative ale procesului de functionare, se
analizeazd cu ajutorul gravimetriei esantioane reprezentative din cioburile de sticld pentru a mdsura cantitatea
— metale neferoase: < 60 ppm; toFala a cvomponenvtelor care nu sunt c}m sticla. Co?glnuttil de componente care nu sunt c}m sticld se anal}zeazva
prin cantdrire, dupd separarea mecanicd sau manuald (dupi caz) a materialelor, sub o atentd supraveghere vizuald.
— substante anorganice nemetalice si care nu sunt din sticld: . . ) ) R s )
Frecventa adecvatd a monitorizarii prin esantionare se stabileste tindndu-se cont de urmdtorii factori:
< 100 ppm pentru cioburi de sticld cu dimensiunea > 1mm; ) . o . ) .
— tiparul estimat de variabilitate (de exemplu, astfel cum reiese din rezultatele anterioare);
< 1500 ppm pentru cioburi de sticli cu dimensiunea < 1 mm; . ) o ) o L )
— riscul inerent al variabilitdtii calitdtii cioburilor de sticld utilizate ca materie primd pentru operatiunea de
b . recuperare si orice alte prelucrdri ulterioare. Deseurile de sticld pentru preconsum, avand o compozitie
— substane organice: < 2 000 ppm. foarte previzibild, necesitd probabil o monitorizare mai putin frecventd. Deseurile de sticld provenite din
colectarea de materiale diverse pot necesita o monitorizare mai frecventd;
Exemple de substante anorganice nemetalice si care nu sunt din sticld: ceramicd, piatrd,
portelan, piroceramicd. — precizia inerentd metodei de monitorizare;
Exemple de substante organice: hartie, cauciuc, plastic, materiale textile, lemn. — proximitatea rezultatelor legate de continutul componentelor care nu sunt din sticld fatd de limitele indicate
mai sus.
Procesul de determinare a frecventei monitorizarii trebuie documentat ca parte a sistemului de gestionare si
trebuie si fie disponibil pentru auditare.
1.3. Cioburile de sticli nu trebuie s3 prezinte niciuna dintre proprietdtile periculoase | Personalul calificat trebuie s efectueze o inspectie vizuald a fiecdrui transport. Dacd in urma inspectiei vizuale

enumerate in anexa IIl la Directiva 2008/98/CE. Cioburile de sticld trebuie s respecte
limitele de concentratie previzute de Decizia 2000/532/CE a Comisiei (') si si nu
depaseascd limitele de concentragie prevdzute in anexa IV la Regulamentul (CE) nr.
850/2004 al Parlamentului European si al Consiliului (?).

existd suspiciuni cu privire la existenta unor proprietdti periculoase, trebuie si se ia mdsuri suplimentare cores-
punzdtoare, cum ar fi prelevarea si analiza probelor, daci este cazul.

Personalul trebuie instruit cu privire la potentialele proprietiti periculoase care pot fi asociate cioburilor de sticld i
cu privire la componentele sau proprietdtile materiale care permit recunoasterea proprietitilor periculoase.

Procedura de recunoastere a materialelor periculoase trebuie documentatd in cadrul sistemului de gestionare.
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Criterii

Cerinte de automonitorizare

Sectiunea 2. Deseurile utilizate ca materie primd pentru operatiunea de recuperare

2.1. Numai deseurile din colectarea de recipiente din sticld recuperabile, articole din sticla
platd sau veseld fird plumb pot fi folosite ca materie primi. Deseurile de sticld colectate
pot contine in mod accidental cantitdti mici de alte tipuri de sticla.

2.2. Deseurile care contin sticld provenite din deseurile municipale solide mixte sau din
deseurile sanitare nu trebuie folosite ca materie prima.

2.3. Deseurile periculoase nu trebuie folosite ca materie prima.

Controlul de acceptare (prin inspectie vizuald) al tuturor deseurilor care contin sticld primite si al documentatiei
insotitoare se efectueazd de personalul calificat care este in prealabil instruit asupra modului in care se recunosc
deseurile care contin sticld §i care nu indeplinesc criteriile din prezenta sectiune.

Sectiunea 3. Procese si tehnici de tratare

3.1. Deseurile care contin sticld sunt colectate, separate si prelucrate i, din momentul
respectiv, sunt in permanentd tinute separat de alte deseuri.

3.2. Trebuie sa se fi incheiat toate tratamentele, precum: concasarea, sortarea, separarea sau
curdtarea, necesare pentru a pregiti cioburile pentru utilizare directd (prin intermediul
retopirii) in productia de substante sau obiecte din sticla.

() JO L 226, 6.9.2000, p. 3.
() JO L 229, 30.4.2004, p. 1.
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ANEXA 11

Declaratie de conformitate cu criteriile privind incetarea statutului de deseuri mentionatd la articolul 4
alineatul (1)

1. | Producitor/importator de cioburi de sticla:
Nume:

Adresa:

Persoand de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

2. | (a) Denumirea sau codul categoriei de cioburi de sticld conform unei specificatii sau unui standard ale industriei:

(b) Principalele dispozitii tehnice ale specificatiilor sau ale standardului industriei, inclusiv respectarea cerintelor de
calitate privind incetarea statutului de deseuri pentru componentele care nu sunt din sticld, cum ar fi continutul
de metale feroase, metale neferoase, substante anorganice si substante organice nemetalice/care nu contin sticld
si substante organice:

3. | Transportul de cioburi de sticld respectd specificatiile sau standardul industriei mentionate la punctul 2.

4. | Cantitatea transportului in kg:

5. | Producitorul de cioburi de sticld aplicd un sistem de gestionare care este in conformitate cu cerintele din Regu-
lamentul (UE) nr. 1179/2012, care a fost verificat de un organism de evaluare a conformititii acreditat sau de citre
un verificator de mediu sau, in cazul in care cioburile de sticld care au incetat sd mai fie deseuri sunt importate pe
teritoriul vamal al Uniunii, de un verificator extern independent.

6. | Transportul cioburilor de sticld indeplineste criteriile mentionate la punctele 1-3 de la articolul 3 din Regulamentul
(UE) nr. 1179/2012.

7. | Materialul din acest transport este destinat exclusiv utilizarii directe in productia de substante sau articole din sticld
prin procese de retopire.

8. | Declaratia producitorului/importatorului de cioburi de sticla:

Certific ¢d informatiile de mai sus sunt complete si corecte si sunt furnizate cu buna-credingi:
Nume:

Data:

Semnatura:
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