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intrebare

Petentul consdieraca: ......... Daca la Rosia Montana exista aur si cupru, daca aceste metale sunt din ce in ce
mai greu de gasit in lume, de ce sa nu le lasam mostenire, sa le creasca valoarea, sa se poata spune si maine
ca suntem o tara bogata si demna de respectat. Peste o suta de ani se vor gasi si metode mai omenesti de
exploatare decat cianura.

Vocatia Romaniei, pe langa agricultura, este turismul, inclusiv cultural. Sigur, nu imbogateste atat de repede
(inclusiv pe beneficiarii shpagilor) dar dureaza in veci. Muntii Apuseni au un potential turistic imens, inclusiv prin
minele ramase din antichitate ori prin folclor, dar si prin curatenia apelor si a bucatelor..........

Raspuns

In cadrul programului de cercetare a zdcamantului Rosia Montand, RMGC a analizat mai mult de 190.000 de
probe individuale de 1 m pentru Au si Ag. Aceste probe au fost recoltate atat din lucrarile miniere subterane
existente si redeschise, cat si din forajele executate de RMGC pe intreg perimetrul licentei de exploatare Rosia
Montana.

Desi substantele minerale utile pentru care a fost emisa licenta sunt aurul si argintul, ca practica internationala
curenta de cercetare a acestor tipuri de zacamant, in afara celor 2 elemente, au mai fost analizate inca 47 de
alte elemente chimice la laboratoare independente: ALS Chemex si Bondar Clegg din Canada. Metoda de
analiza folosita a fost ICP-MS (Inductively coupled plasma - mass spectrometry), iar pentru mercur - generare
de vapori reci si finalizare cu absorbtie atomica. Cele 47 de elemente au fost analizate pe un numar de 1224
probe recoltate din foraje si care acopera intreaga zona a zacamantului. Cele 1224 de probe sunt probe
compozite, care s-au realizat prin cumularea a 5 m consecutivi de proba, iar cele 47 de elemente analizate sunt
dupa cum urmeaza: Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, Mg, Mn,
Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, T, U, V, W, Y, Zn, Zr.

Niciunul dintre aceste elemente nu prezinta valori anormale care ar putea fi recuperate in cadrul procesului de
prelucrare a minereului. Cea mai mare parte a continuturilor sunt apropiate de continutul mediu al acelui
element in scoarta terestra (fondul natural) de multe ori fiind chiar mai mici decéat acesta, ceea ce face ca
estimarea lor cantitativa sa nu fie necesara.

Exista unele cazuri in care, desi valorile sunt mai mari decat media in scoarta, ele nu pot fi considerate
recuperabile daca se compara cu continuturile exploatabile ale acestor elemente care sunt de mii sau zeci de
mii de ori mai mari decat continuturile de la Rosia Montana. Toate aceste elemente, din cauza continuturilor
mici nu se pot recupera. Statistica celor 47 de elemente analizate in zacaméantul Rogia Montana este prezentata
in tabelul de mai jos cu urmatoarele date:

Unitatea de masura in care au fost determinate

Limita de detectie

Media pe zacaméantul Rogsia Montana

Fondul natural al scoartei terestre

Numarul probelor analizate din intreg zacamantul Rosia Montana pentru fiecare element in parte
Numarul probelor cu continuturi sub limita de detectie

Continutul minim exploatabil — acesta este informativ, deorece conditiile de eficienta economica depind
de foarte multe variabile, precum: pretful la bursele internationale, cantitatea de rezerve din zacamant
(marimea acestuia), fluxurile tehnologice necesare pentru recuperarea elementelor respective si
costurile de investiii asociate, costurile asociate functionarii minei (de exemplu, cheltuielile de inchidere
si reecologizare) etc. Se poate face ihsa o comparatie intre ordinele de marime ale continuturilor de la
Rosia Montana si continuturile minime exploatabile ale elementelor respective.




Unitate Limita Fondul Probe Probe cu Continut minim
Nr | Elemen | Simb inferioar . natural al : continuturi exploatabil
de < Media ; analiza . : o
t ol .~ | ade scoartei sub limita de (informativ in
masura . te ;
detectie terestre detectie ppm)
1| ANt a g 0,01 773 | 745 1224 | 28 185000
2 | Arsen As pm 0,2 9,51 11,8 1224 29 1000
3 | Bariu Ba ppm 0,5 313,8 | 425 1224 29
4 |Beriliu |Be |ppm | 005 157 |28 1224 | 29 2999 - 20000
5 | Bismut | Bi ppm 0,01 0,225 | 0,17 1224 314 >500
6 Calciu Ca pct 0,01 1,49 3,25 1224 28
7 | Cadmiu | Cd ppm 0,02 0,48 0,2 1232 96 >200
400 Monazit
8 | Ceriu Ce ppm 0,01 39,6 60 1224 29 2500-15000
Monazit
9 Cobalt | Co ppm 0,1 9,46 25 1224 29 2000
10 | Crom Cr ppm 1 23,58 | 100 1224 32 320000 Cr203
11 | Cesiu Cs Ppm 0,05 16,23 | 3 1224 29 400
12 | Cupru Cu Ppm 0,2 59,68 | 55 1224 29 4000-10000
13 | Fier Fe % 0,01 2,95 4,2 1224 28 >150000
>150 Tn
14 | Galiu Ga Ppm 0,05 17,26 | 15 1224 29 zacaminte de
aur
15 ﬁ‘jrma Ge |Ppm 0,05 021 |15 1224 |29 >10
16 | Hafmiu | Hf Ppm 0,1 0,88 3 1224 29 200 - 300Zr02
17 | Mercur | Hg ppm 0,01 0,08 0,08 1224 135 10 0
18 | | diu In ppm 0,005 0,051 | 0,1 1224 29 >10-20
19 | Potasiu | K % 0,01 4,41 2,35 1224 28 >100
400 Monazit
20 | Lantan | La ppm 0,5 19,11 | 30 1224 29 2500-15000
Monazit
21 | Litiu Li ppm 0,2 28,67 | 20 1224 29 1000 Li20
22 Z'jg”e Mg | % 0,01 0,6 2,35 1224 | 28 250000
Manga 2353, 180000-
23 n Mn ppm 5 54 950 1224 29 350000
Molibd 4000
24 en Mo ppm 0,05 1,27 1,5 1224 29 100-150
25 | Sodiu Na % 0,01 0,36 24 1224 28
- >200
26 | Niobiu | Nb ppm 0,1 7,4 20 1224 29 (Nb,Ta)205
: . 9000
27 | Nichel | Ni ppm 0,2 21,8 75 1224 29 >1000
466,2 150000 -
28 | Fosfor | P ppm 10 5 0,12 1224 28 250000
29 | Plumb | Pb ppm 0,5 42,63 | 12,5 1224 29 25000
30 | Rubidiu [Rb | ppm | 0,1 2318 1 90 1224 | 30 2000
. 0,003
31 | Reniu Re ppm 0,002 9 0,0005 1224 693 10
32 | Sulf S % 0,01 1,82 0,1 1224 31




150000 -
33 | Stibiu Sb ppm 0,05 5,63 0,2 1224 29 200000
1000
34 | Seleniu | Se ppm 1 1,35 0,05 1224 497 30-100
. >100
35 | Staniu Sn ppm 0,2 1,6 2 1224 29 >1000
36 | Strontiu | Sr ppm 0,2 93,14 | 375 1224 28
>200
37 | Tantal | Ta ppm 0,05 0,53 2 1224 30 (Nb.Ta)205
>15
38 | Telur Te ppm 0,05 0,44 0,001 1224 469 Odata cu Se
400 Monazit
39 | Toriu Th ppm 0,2 6,07 10 1224 29 2500-15000
Monazit
40 | Titan | Ti % 0,01 2 22 | 957 1224 |28 100000
500
41 | Taliu TI ppm 0,02 3,53 0,45 1224 29 >20
>20
42 | Uraniu | U ppm 0,1 1,43 27 1224 29 1000
Vanadi 4000
43 y V ppm 1 83,16 | 135 1224 28 1000
Wolfra 1000 WO3
44 m W ppm 0,1 5,13 1,5 1224 29 300
400 Monazit
45 | Ytriu Y ppm 0,1 13,07 | 30 1224 29 2500-15000
Monazit
. 135,3
46 | Zinc Zn ppm 2 3 70 1224 28 5000
47 | Zircon |zr |ppm |05 2233 | 165 1224 | 29 %?82'3000

In ceea ce priveste procedeele de obtinere a aurului, mentionam ca toate operatiunile de lesiere a minereului
aurifer cu continuturi scazute la scara industriala din intreaga lume utilizeaza, intr-o anumita faza a procesului,
cianura de sodiu ca agent de lesiere. Este un proces verificat cu riscuri cunoscute si masuri cunoscute pentru
managementul, minimizarea si atenuarea riscurilor. Aproximativ 90% din productia mondiala de aur din ultimii
20 de ani a fost realizata folosind cianura.

In ultimii 25 - 30 de ani, au existat preocupdri serioase pentru identificarea unui agent de lesiere care s&
fnlocuiasca cianura in procesul de lesiere a aurului si argintului. Aceste preocupari au fost generate de forte
economice in perioadele de criza a reactivului pe piata si mai recent, de motive ecologice si de siguranta ca
urmare a toxicitatii cianurii. Desi cercetarile continua, nu exista in prezent alternative realiste la cianura pentru
recuperarea aurului din minereuri cu continuturi scazute. De asemenea, cercetdrile nu indica nici o tehnologie
care ar putea fi dezvoltata pentru utilizare la scara industriala in viitorul apropiat. Analiza aternativelor de
procese tehnologice indica faptul ca pentru un proiect robust, schema tehnologica preferata este utilizarea
lesierii cu cianura a Tntregului minereu.

Variantele fara cianura sunt, pur si simplu, nefezabile pentru Rosia Montana din cauza caracteristicilor intrinseci
ale minereului cum ar fi confinutul, existenta sulfurilor si comportamentul aurului si argintului.

In prezent metoda de procesare a minereurilor propusa a fi implementata la Rosia Montana este folosita in
peste 500 de exploatari din lume, iar in Europa, aceasta tehnologie este folosita in Finlanda, Suedia si Spania,
tari care conduc clasamentul producatorilor de aur din Europa.

In capitolul 5 — Analiza Alternativelor — din Raportul EIM sunt descrise in detaliu metodele de preparare posibil a
se aplica minereurilor de la Rosia Montana. Toate aceste teste metalurgice au fost executate de laboratoare
acreditate international pe probe tehnologice reprezentative (amestecuri de minereuri) pentru mineralizatia ce
va fi procesaté la Rosia Montana. Incepand cu anul 2001, RMGC a efectuat numeroase teste tehnologice de




preparabilitate a minereului, analizand atat compozitia mineralogica a probelor, cat si fluxurile tehnologice
pentru a obfine cele mai eficiente randamente de extractie, atat pentru aur, cat si pentru argint. Particularitatile
zacamantului influenteaza in mod direct schemele tehnologice aplicabile procesarii minereului. Pe scurt, aceste
particularitati sunt descrise in cele ce urmeaza:

e zacamantul Rosia Montana este de dimensiuni mari si continuturi scazute. Metoda de procesare trebuie
sa permita prelucrarea unor cantitati mari pentru a se asigura beneficii economice corespunzatoare si
un proiect durabil care sa nu fie afectat de conditii economice schimbatoare.

e minereurile de la Rosia Montana, in afara de aur, confin cantitati semnificative de argint. Procesul
tehnologic ales trebuie sa permita si recuperarea argintului.

e minereurile de la Rosia Montana contin aur si argint asociate cu roci gazda atat cu continut, cat si fara
continut de sulfuri. Un procedeu prin care se trateaza roca gazda (silicatii) sau numai sulfurile va avea
ca rezultat randamente de extractie scazute si exploatarea necorespunzatoare a resursei.

S-au analizat douasprezece variante de scheme tehnologice pentru prelucrarea minereurilor de la Rosia
Montana, unele din aceste metode prevazand o concentrare prealabila a minereului inaintea lesierii cu cianura:

1) Procesarea intregului minereu prin procedeul CIL (carbon-in-leach);

2) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 ym si lesierea cu cianura
a acestuia;

3) Flotarea intregului minereu, remacinarea la granulatia de 10 ym si lesierea concentratului;

4) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 150 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatfie;

5) Flotarea intregului minereu, remacinarea concentratului la o finete de 10 um si lesierea cu cianura
atat a concentratului cat si a sterilului de flotatie;

6) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului;

7) O concentrare a intregului minereu prin flotatie cu randament ridicat prin adaos de aer (oxigen) sub
presiune, remacinarea concentratului la 150 um si lesierea cu cianura a concentratului si a sterilului
de flotatie;

8) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finefea 50 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

9) O concentrare gravitationalda, macinarea concentratului la finefea 10 um si cianurarea intensiva a
concentratului gravitational si lesierea sterilului gravitational,

10) Lesiere in stiva a intregului minereu;

11) Flotarea concentratului si transportul concentratului la un tert in afara tarii;

12) Agenti de lesiere alternativi (tiosulfat, filtrare, precipitarea cuprului sau similar).

Testele si analizele comparative indica faptul ca alternativa CIL pentru tot minereul este considerata a fi cea mai
buna dintre alternativele evaluate. De asemenea, aceasta alternativa este considerata BAT (adica cea mai buna
tehnica disponibila) conform documentelor de referinta BREF aprobate de Comisia Europeana in 2009. Cianura
si compusii acesteia vor fi supusi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) considerat de asemenea conform
documentelor BREF ca fiind o tehnologie BAT, iar sterilele de procesare vor fi deversate in iazul de decantare
conform Directivei UE 2006/21/CE privind managementul deseurilor din industria miniera transpusa in legislatia
nationala prin H.G. nr. 856/2008.

Rezultatul activitatilor din ultimele sute de ani din zona Rosia Montana, au lasat puternice amprente asupra
mediului. Ca urmare a acestui impact deosebit, atat ca intensitate cat si ca durata in timp, comparativ cu multe
alte regiuni ale Romaniei, este evident faptul ca zona Rosia Montana ramane departe de a fi caracterizata de
indici de biodiversitate inalfi si prin urmare nu se poate vorbi in nici un caz de un “teren inca neafectat sau cu
afectari minore”.

Metodele de exploatare miniera practicate in trecut au dus la poluarea solului si a apelor de suprafata din zona
cu metale grele si compusi ai acestora. Rocile cu continut de sulf, in contact cu oxigenul si apa, au dat nastere
unei solutji slabe de acid sulfuric, care a dizolvat metalele grele din roca si, impreuna cu acestea, a ajuns treptat
in apele de suprafata sau in cele subterane, poluandu-le.

Din galeriile miniere vechi (totalizand aproximativ 140 km) se scurg in paraul Rosia, in fiecare secunda, 20 litri
de ape acide, iar de aici poluarea se propaga in aval pe zeci de km in raul Abrud si in Aries.

Datoritd acestor ape acide, pe cativa km in aval pe cursul paraului Rosia si Abrud, flora si fauna lipsesc aproape




complet.

Prin implementarea proiectului de la Rogia Montana, nici macar o picatura de apa contaminata nu va parasi
amplasamentul proiectului propus fara a fi tratata in prealabil

Managementul apei in cadrul proiectului de la Rosia Montana prevede:

« nainte de inceperea constructiei proiectului, apele care nu au fost impactate de mineritul istoric si care
nu vor fi impactate de proiect vor fi deviate n jurul proiectului prin asa numitele canale de deviere.
Aceste canale de deviere vor deversa apa in aval de proiectul Rosia Montana.

e Apele acide care in momentul actual se scurg libere in sistemul hidrografic, vor fi colectate in spatele
Barajului de Captare Ape Acide Cetate, de unde vor fi pompate spre amplasamentul Uzinei de
Procesare, unde vor fi tratate intr-o Statie de Epurare Ape Acide.

e Apa tratata va fi fie utilizata in procesul tehnologic, fie descarcata in vaile Rosia si Corna (in aval de
baraje) pentru a mentine debitul ecologic al celor 2 parauri.

e Alimentarea cu apa bruta se va face din raul Aries printr-un sistem de pompe si conducte de transport.

e Doar 15% din cantitatea de apa necesara proiectului va fi luata din raul Aries, restul de 85% va fi
recirculata din iazul de decantare.

o Toate scurgerile si exfiltratiile de pe sau din amplasamentele proiectului Rosia Montana vor fi captate si
tratate inainte de a fi eliberate Tn mediul natural.

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. (RMGC) va lua de asemenea masuri de reducere a impactului
asupra biodiversitatii, printre care:
e Plantarea a 1000 de hectare de padure in locul a celor aproximativ 250 hectare necesare a fi defrisate.
Plantarea celor 1000 ha se va face inainte de defrisarea suprafetelor forestiere;
o Vom face operatiuni de reabilitare si vegetare progresive, pe toata durata proiectului;
e Amenajarea unei retele de coridoare de vegetatie n interiorul si intre zonele de protectie a mediului,
care sa permita migratia speciilor;
e Vom reduce la minim taierile de arbori si alte perturbari pe durata sezonului de inmultire la pasari
(aprilie-iulie);
o Instalarea de facilitati de microhabitat pentru pasari, mamifere mici, reptile si amfibieni;
o Realizarea unor lucrari de refacere/amenajare a cursurilor de ap3;
e Plantarea de specii native de-a lungul malurilor paraurilor si altor cursuri de apa, pentru a asigura
conditiile pentru inmuliire si coridoarele de migratie necesare faunei.

Peisajul a suferit schimbari majore de-a lungul anilor prin infintarea unui numar mare de steampuri, galerii si
lacuri artificiale, necesare activitatilor miniere. Aceste activitati s-au extins tot mai mult, fiind insotite de
modificari ale structurii agezarilor si reliefului prin aparitia depozitelor de steril. De exemplu masivul Cetate a fost
exploatat intens, iar cantitaile de steril au devenit adevarate dealuri — Halda Cetate, Hop, Gauri, Rakosi, Valea
Verde, Vekes, luliana, Afinis, Aurora, 23 August, Galerie 910 Carnic, Napoleon 984, Napoleon 959, Manesti,
Galerie 887, Galerie 938, Piatra Corbului 960, Piatra Corbului, Orlea.

Declinul mineritului de tip familial din anii ’50 si a proprietatii private in domeniul exploatarii aurifere, precum gi
inifierea exploatarii de suprafata din anii ‘70 au dus la modificari ale peisajului, la modificarea structurii si
ocupatiei populatiei, la parasirea si degradarea unor constructii industriale traditionale, la degradarea sau chiar
demolarea unor constructii sau ansambluri printre care unele de reala valoare de patrimoniu. Implantarea

fara discernamant a unor locuinte colective (blocuri) a contribuit si mai mult la alterarea peisajului pastoral al
zonei.

Rezultatele studiului conditjilor de referinta arata ca atat structura peisajului cat si a habitatelor a fost
semnificativ influentata de activitatile umane. Deteriorarea zonei se incadreaza in doua categorii largi, respectiv
deteriorare prin modificari structurale de peisaj si deteriorare prin modificari la nivel de ecosistem. Aceste
schimbari au fost atribuite: activitatilor de extractie din trecut si actuale si poluarii aferente acestora (inclusiv
apelor acide), transformarii sistemelor naturale in pajisti, asezarilor umane si plantatjiilor de padure, dezvoltarii
unor sisteme semi-naturale (ex. lacuri artificiale) si exploatarii resurselor regenerabile (cum ar fi exploatarea
lemnului). Toti acesti factori de perturbare au determinat modificari semnificative asupra florei, faunei si
habitatelor naturale din zona ducéand la o modificare permanenta a peisajului.

Activitatile miniere istorice si actuale au presupus depozitarea necontrolata a sterilului si a paméantului
decopertat de pe versantii Vailor Rosia la nord si Corna la sud.

Aceasta a dus la crearea unor pante de grohotis neconsolidate si la inlaturarea Tn mare parte a vegetatiei




existente. Forma terenului de pe versantii si caracterul peisajului au fost semnificativ modificate de aceste
activitati miniere.

Portiunile superioare ale vechilor cariere de exploatare, care au lasat in urma versanti golasi de stanca, steril si
pante de grohotis, se vad din ambele asezari (Corna si Rosia Montana). Aceasta a determinat degradarea
severa a configuratiei initiale a peisajului de pe cursurile superioare ale Vailor Rosia si Corna.

Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) detaliaza planurile de management pentru
minimizarea/eliminarea impactului proiectului asupra fiecarui factor de mediu si poate fi consultat pe site-ul
oficial al Rosia Montana Gold Corporation, http://www.rmgc.ro/proiectul-rosia-montana/mediu/evaluarea-
impactului-asupra-mediului-la-rosia-montana.html.

In ceea ce priveste dezvoltarea turismului local, suntem de parere ca, in lipsa unui proiect de mare anvergura,
care sa aiba ca obiective si sprijinirea turismului, cum este Proiectul minier Rogia Montana, consideram ca
acesta nu poate deveni profitabil pentru comunitatea locala. Este adevarat ca turismul poate fi o posibila sursa
de venituri si dezvoltare durabila pentru Rosia Montana si regiune. Exista, totusi, o mare diferenta intre a
propune turismul ca alternativa sau substitut pentru un proiect industrial major - si dezvoltarea acestuia de-a
lungul timpului, sustinuta de investitii in infrastructura, generate de un proiect industrial complex.

Prima optiune - pentru Rosia Montana, "turismul fara dezvoltarea minei" - nu este viabila in sine si, cu siguranta,
nu in comparatie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu ajutorul investitiei in
infrastructura, cel putin din urmatoarele motive: lipsa punerii in valoare a obiectivelor turistice, infrastructura
necorespunzatoare, insuficienta unitatilor de cazare si de alimentatie publica etc..

Cea de-a doua varianta, respectiv dezvoltarea/promovarea turismului prin implementarea Proiectului este
singura alternativa viabila, caci Proiectul contine prevederi cu privire la investitii semnificative n turismul local si
promovarea acestei zone.

Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu, care stabileste
modalitatea de promovare a potentjalului turistic si modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-
un proiect integrat:

"Din experienta, putem afirma ca turismul va fi insa posibil si profitabil numai atunci cand va exista ceva de
oferit turistilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, cazare,
restaurante, apa curenta, canalizare corespunzatoare, instalatii de eliminare a deseurilor etc.) puncte de atractie
(muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier precum cel propus de
RMGC va oferi, prin impozite si dezvoltarea industriei serviciilor, fondurile necesare pentru imbunatatirea
infrastructurii. Prin proiectul Rosia Montana si planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de
catre companie peste 70 milioane de USD pentru protectia/restaurarea si menajarea patrimoniului cultural de o
maniera propice dezvoltarii turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile necesare
dezvoltarii activitatilor turistice, iar Rosia Montana Micro Credit va sustine financiar persoanele care doresc sa
deschida pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage turisti. La incheierea
proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Rosia Montana, cu un muzeu, hoteluri,
restaurante si infrastructura modernizata, plus galerii de mina restaurate/amenajate muzeistic (ex. cea de la
Catalina Monulesti) si monumente restaurate/conservate precum cel de la Taul Gauri, Carpeni, Piatra Corbului,
P&ru Carpeni - care, toate, vor reprezenta atractii turistice. in plus, se intelege ca guvernul va actiona la nivel
local pentru a incuraja cresterea economica" (vezi Rosia Montana Propunere Initiala pentru Turism, Raportul
Gifford 13658.R01).

Tot in acest context compania specializata Gifford impreuna cu Geo-Design din Marea Britanie a efectuat un
studiu de fezabilitate referitor la estimarea costurilor de amenajare a masivului Carnic pentru public. Concluzia
acestui studiu releva faptul ca pentru organizarea muzeistica conforma normelor in vigoare a acestui masiv,
sunt necesari peste 151 milioane euro, iar pentru functionare anuala costurile depasesc 1 milion euro pe an.
Astfel, recomandarile acestora si ale echipei de cercetare arheologica sunt de a conserva si amenaja muzeistic
zone remarcabile precum Catalina Monulesti, Paru Carpeni, Piatra Corbului, amenajarea in integrum
dovedindu-se nesustenabila din punct de vedere economic, cat si in ceea ce priveste alegerea zonelor
reprezentative pentru amenajare turistica. Acest document este parte din raspunsurile specialistilor
independenti la intrebarile publicului si poate fi studiat integral Tn cadrul volumelor Anexa EIA, Tn volumul 49,
disponibil pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro .
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Prin Planul sau de dezvoltare durabila a comunitatii (Volumul 31 din raportul EIM), RMGC se obliga sa puna
bazele dezvoltarii unor proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul. Planul de Urbanism General (PUG), intocmit
in 2000 si aprobat in 2002, este un document vizat de Consiliul Local dupa ce a fost depus spre consultare de
catre publicul din comunitatea locala. PUG a fost prezentat si dezbatut in 11 adunari de consiliu si dezbateri
publice. Zona industriala este evidentiata in acest PUG, dar aceasta regiune nu este adecvata pentru activitati
turistice. In acelasi timp, a fost evidentiata si o zon& protejata. Dupé ce Planul de Urbanism Zonal (PUZ) este
aprobat de Consiliul Local din Rogia Montana, in aceasta zona pot fi dezvoltate activitati turistice (pensiuni,
restaurante, etc.). PUZ-ul, care prezinta, in detaliu, suprafata de teren necesara pentru Proiect afecteaza doar
aproximativ 25% din comuna Rosia Montana. Desi unele afaceri s-au creat deja pe restul de 75% din comuna,
dupa finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi incurajata si mai mult.

Turismul Tn sine nu este un panaceu pentru dezvoltarea durabila si, intr-adevar, daca este practicat incorect, el
poate prejudicia foarte mult situatia sociala locala si mediul inconjurator (de exemplu, constructiile pe faleze din
Romania). Turismul este doar unul dintre aspectele dezvoltarii durabile, impreuna cu alte sectoare de activitate.
"Pitoreasca Tara a Motilor" completeaza potentialul turismului minier. Investitii semnificative sunt, totusi,
necesare pentru ca o industrie turistica durabila din punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse,
sa atraga numarul mare de turisti necesar. Aceste investitii sunt putin probabile, avand in vedere situatia
actuala din Rosia Montana. Proiectul ofera gama de activitati economice capabile sa se adreseze situatiei
actuale si sa dezvolte o infrastructura adecvata a turismului, impreuna cu antreprenorii si alti factori interesati.




